LOMB3119 - Fadiga e Mecanica da Fratura

Fatigue and Fracture Mechanics

Créditos-aula: 2

Créditos-trabalho: 0

Carga horéria: 30 h

Ativacao: 01/01/2025

Departamento: Engenharia de Materiais
Curso (semestre ideal): EM (7)

Objetivos

Fornecer metodologias de tratamento de projeto em fadiga e fratura dos materiais (metais,
polimeros e ceramica) utilizados em engenharia, apresentado os conceitos basicos de ensaios para
avaliacdo das propriedades em fadiga e da tenacidade a fratura, bem como sua aplicabilidade em
projetos de estruturas e componentes mecanicos sujeitos a carregamentos constantes e variaveis,
com e sem danos, em baixa e altas temperaturas e distintos meios.

Docente(s) Responsavel(eis)

Programa resumido

Nucleacao de trinca por fadiga, propagacao de trinca por fadiga, fadiga em meios agressivos
(corrosdo-fadiga), fadiga em altas e baixas temperaturas, fadiga de amplitude constante e variavel
de carregamento, mecanica da fratura elastica linear, mecanica da fratura elastoplastica, projeto
de fadiga e mecanica da fratura. A disciplina contarad com 2 aulas praticas que versardo sobre
ensaios de KIC e da/dN x ~ K.

Programa

Revisdo dos estados de tensdo e deformacao; Aspectos macro e microscopico da fratura por
fadiga em metais; Critérios de projeto para evitar falhas por fadiga; Mecanismos de nucleacao e
crescimento de trinca por fadiga; Fadiga de alto ciclo/ metodologia tensdo-vida; Fadiga de baixo
ciclo/ metodologia deformacao-vida; Efeito de entalhes em fadiga; Ambiente e temperatura no
comportamento em fadiga; Fadiga em carregamentos com Amplitudes Variaveis; Comportamento
dependente do tempo, fluéncia e relaxacdo; Introducdo aos conceitos e problemas da mecanica da
fratura; Mecanismos de fratura e crescimento de trinca; Campo de tensdo elastico e plastico em
torno de uma trinca; Mecanica da fratura linear elastica; Mecanica da fratura elastoplastica
(CTOD, J); Determinacdo do fator de intensidade de tensdo critico, Ensaios praticos para
determinacdo da tenacidade a fratura elastica linear e elastoplastica;.Propagacdo de trinca por
fadiga e sua modelagem; Efeito da sobrecarga na propagacao da trinca por fadiga; Corrosdo sob
tensdo; AplicacOes praticas da mecanica da fratura em projeto de engenharia sobre ensaios de
KIC e da/dN x ~ K.

Avaliacao
Método: Duas avaliacdes escritas, compostas por provas e que poderdo ser complementadas por
trabalhos ou relatérios de experimentos realizados em laboratério.



Critério: A cada avaliagdao (compreendendo uma prova, complementada por trabalho ou
relatorio) serd atribuido grau entre zero e dez.

Norma de recuperacao: Avaliacdo escrita. Para aprovagdo, a média entre a avaliacao de
Recuperacao e o grau obtido no semestre deve ser maior ou igual a cinco.
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Requisitos
LLOM3013 - Ciéncia dos Materiais (Requisito fraco)
LOM3107 - Mecéanica dos So6lidos Deforméaveis (Requisito fraco)



